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nspektionsze!gnis Nr'1531'l'l tu14

1. Erzeugnis

lnspektionsumfanS

Der lnspektions umfang richtet sich nach DIN 18540: 2006-12, Abdichten von
Außenwandfugen im Hochbau mit Fugendichtstoffen, Punki 4.4 Überwachung
(Fremdüberwachung).

Ergebnisse der Fremd ü berwach u ng

Beurteilung der Produktionsstätte

Die werkseigene Produktionskonirolle entspricht den Festlegungen der
DtN 18540.

2.

-t

4.

F nko'nponenten fJgeno chLsloff I Eirkor]ponenten CrJndierJng

Bezeichnung: OTTOSEAL P 300 | Bezeichnung: OTTO Primer 1225
Polyurethan I Charge: 0012991708Basis: Polyurethan

Charge: 0013036689
Farbe: grau

Eigenschafien Prüfnorm Anforderungen Ergebnisse

Volumenänderung DIN EN ISO
10563

., 10 a/.

-01%
-0 6 a/.

05%
x = -O 4'/.

Best namung der
Zugfestigke t unter

Vorspann!ng
DIN EN SO

8340

Kelne Ab ösung des Fugendicht.
stofles vom Kontaktmater a und
ke ne R ssb ldung am Fugen-
dichtstoff

ohne Beanstandunq

Bestimmung der
Z!gfest gkeit (Dehn-
SpannLrngswert be

100 % Dehnung)

DIN EN ISO
8339

bei23"C<04N/mm' 0 4 N/mm'?

be -20 "C:0 6 N/mm'? 0,6 N/mm'

Rüc kstel verrn öq en
DIN EN ISO

7389
> 7A a/. 91%

Kennzeichnung DtN 18540 entspricht den Vorqaben

E genübeMachung DtN 18540 Abschn tt 4 4 entspricht den Vorgaben


