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Nachweis
der Eignung eines Dichtstoffes nach
DIN 18545-2

Prufbericht 504 22156/2 R3 *)

Aufraggeber  Harmann Otto GmbH
OTTO CHEMIE
Krankenhausstralie 14

83413 Fridolfing

Produkt €inkomponentiger Silikondichtstoff, neutral vernetzend
Liefer-

Bezeichnung OTTOSEAL® S 120 identisch mit Vitroflex AF
Farbe Transparent

Besonderheiten -/-

Der Dichtstoff
OTTOSEAL® S 120 identisch mit
Vitroflex AF, transparent

erfullt die Anforderungen der Gruppe E
nach DIN 18545-2

ift Rosenheim
17. Januar 2005
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Ulrich Sieberath, Dipl.-Ing. ( i. A. Karin Lieb, Dipl.-Ing. (
Institutsleiter Prifstellenleiter
ift Zentrum Glas, Baustoffe & Bauphysik

*) Der Prufbericht Nr. 504 22156/2 Rev 2 vom 19. Mai 2003 wurde aufgrund des Inkrafttretens
der Uberarbeiteten DIN 18545-2 angepasst. Der gliltige Prifbericht tragt die Nr. 504 22156/2 R3.
Die Revision besteht ausschlieRlich in der gednderten Normangabe der Anforderungsnorm.
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Verwendungshinweise
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Nachweis der Klassifizierung in
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Verglasungen

Giiltigkeit

Die genannten Daten und Er-
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schlieBlich auf den gepruften

und beschriebenen Probekor-
per.
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Prifbericht 504 22156/2 R3 vom 17. Januar 2005
Auftraggeber Hermann Otto GmbH, 83413 Fridolfing

ROSENHEIM
1 Gegenstand
1.1 Probekdrperbeschreibung
Baustoff einkomponentiger Silikondichtstoff, neutral vernetzend
Hersteller Hermann Otto GmbH, 83413 Fridolfing
Produktbezeichnung OTTOSEAL® S 120 identisch mit Vitroflex AF
Charge Nr. 0013941
Farbe transparent
Lieferform Kartuschen, 310 ml

Die Beschreibung basiert auf der Uberpriifung des Probekérpers im ift. Artikelbezeichnun-
gen/-nummer sowie Materialangaben sind Angaben des Auftraggebers.

Tabelle 1  Fir die durchzufihrenden Prifungen nach Tabelle 1, DIN 18545-2, werden folgende
Probekorper hergestellt:

Zeile Tragermaterial Abmessung der Dichtstoff- Vorbehandlung Vorlagerung
fugen in mm
1 5 mm Aluminium 12 x 12 x50 Grundierung 1216 Verfahren B
2 8 mm Floatglas 12x12 x50 Reinigung mit Ethanol | Verfahren B
3 8 mm Floatglas 12x 12 x50 Reinigung mit Ethanol | Verfahren B
4 8 mm Floatglas 12 x 12 x50 Reinigung mit Ethanol | Verfahren B
5 Aluminiumringe 2 30x10 Reinigung mit Ethanol | Verfahren A
6 Aluminium-U-Profil, 10 x 10 x 150 Reinigung mit Ethanol -
10 mm breit
PE-Folie am Profilgrund

7 6 mm Floatglas 4 x 10 x 140 Reinigung mit Ethanol | Verfahren A

Fur die Prifung des Dichtstoffes nach Zeile 1 bis 4 wurden die Probekérper am 20. Januar
2000 durch den Auftraggeber gefertigt. Die Probekdrper fiir die Prifungen nach Zeile 5 bis
7 wurden im ift hergestellt. Die Herstellung und Art der Probekérper fir die einzelnen Pri-
fungen richtet sich nach den jeweiligen Prifnormen, die in Abschnitt 2.2 aufgefuhrt werden.

2 Durchfiihrung
2.1 Probennahme

Die Auswahl des Dichtstoffs erfolgte durch den Auftraggeber

Anzahl 21 Glasprobekorper, 3 Aluminiumprobekérper und 5 Kartu-
schen

Anlieferung 16. Februar 2000 durch den Auftraggeber

Registriernummer 8641

Die Durchfiihrung der Prifung erfolgt nach den in Abschnitt 2.2 aufgefiihrten Priifnormen.

Q:\Materia\PROJEKTE\504\22156\umschreibung auf aktuelle Norm.doc
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2.2 Verfahren

Grundlagen
DIN 18545-2 : 2001-02

DIN EN ISO 7389 : 2004-04

DIN 52455-3 : 1998-08

Entwurf DIN EN ISO 8340 : 2001-11
Entwurf DIN EN ISO 8339 : 2001-11
Entwurf DIN EN ISO 10563 : 2003-08
DIN EN ISO 7390 : 2004-04

ift-Richtlinie : 1998-09

Randbedingungen
Abweichung

ift

ROSENHEIM

Abdichten von Verglasungen mit Dichtstoffen,
Teil 2: Dichtstoffe — Bezeichnung, Anforderungen,
Prifung

Hochbau - Fugendichtstoffe — Bestimmung des
Ruckstellvermdgens von Dichtungsmassen

Prifung von Dichtstoffen fir das Bauwesen — Haft-
und Dehnversuch — Teil 3: Einwirkung von Licht
durch Glas

Hochbau - Fugendichtstoffe — Bestimmung der
Zugfestigkeit unter Vorspannung

Hochbau - Fugendichtstoffe — Bestimmung der
Zugfestigkeit (Dehnung bis zum Bruch)

Hochbau — Fugendichtstoffe — Bestimmung der An-
derung von Masse und Volumen.

Hochbau — Fugendichtstoffe — Bestimmung des
Standvermogens

Prifung und Beurteilung von Abrieb und Schlieren-
bildung von Verglasungsdichtstoffen

Entsprechen den Normforderungen
Es gibt keine Abweichungen zum Prifverfahren bzw. den

Prifbedingungen

2.3 Prifmittel

Umluft - Warmeschrank
Kihlkammer
Normalklimaraum

Werkstoffprifmaschine
nach DIN EN ISO 7500-1

Schnellbewitterungsgerat
Suntest CPS +

24 Priifdurchfiihrung

Geratenummer: 22159
Geratenummer: 22824
Geratenummer: 22040

Geratenummer: 22933

Geratenummer: 22158

Datum/Zeitraum
Prifer

1. Mérz bis 7. April 2000
Dipl.-Ing. (FH) Karin Lieb

Q:\Materia\PROJEKTE\504\22156\umschreibung auf aktuelle Norm.doc
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3  Einzelergebnisse

ROSENHEIM

Die Ergebnisse aus oben genannten Prifungen sind in den Tabellen 2 bis 8 zusammenge-

stellt.
Tabelle 2 Riickstellvermégen, Dehnung um 60 %
Ruckstellvermégen in %
Probekorper 1 94
Probekorper 2 95
Probekérper 3 95
Mittelwert 95
Tabelle 3  Haft- und Dehnverhalten nach Lichtalterung,

Lagerung 7 Tage bei einer Wassertemperatur von 40°C und gleichzeitiger UV Bestrah-
lung, Dehnung um 100 %

Zugspannung Haftverhalten
bei 100 % Dehnung
in N/mm?
Probekérper 1 0,29 keine Adhasions- oder Kohasionsrisse
Probekorper 2 0,29 keine Adhasions- oder Kohasionsrisse
Probekérper 3 0,29 keine Adhasions- oder Kohasionsrisse

Tabelle 4 Haft- und Dehnverhalten nach Wechsellagerung, Dehnung um 100 %

Zugspannung Haftverhalten
bei 100 % Dehnung
in N/mm?
Probekorper 1 0,36 keine Adhasions- oder Kohasionsrisse
Probekorper 2 0,36 keine Adhasions- oder Kohasionsrisse
Probekérper 3 0,36 keine Adhésions- oder Kohasionsrisse
Tabelle 5 Kohasion, Dehnung bis zum Bruch

Bruchbild

Sekantenmodul o
bei 100 % Dehnung

in N/mm?
Lagerung und Prifung bei +23 °C
Probekérper 1 0,34 Kohasionsbruch
Probekérper 2 0,33 Kohasionsbruch
Probekoérper 3 0,34 Kohéasionsbruch

Q:\Materia\PROJEKTE\504\22156\umschreibung auf aktuelle Norm.doc
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Fortsetzung Tabelle 5

ROSENHEIM

Sekantenmodul 6 Bruchbild
bei 100 % Dehnung
in N/mm?
Lagerung und Priifung bei —20 °C
Probekérper 1 0,34 Kohasionsbruch
Probekérper 2 0,34 Kohasionsbruch
Probekoérper 3 0,34 Kohéasionsbruch

Tabelle 6 Volumenanderung

Volumenanderung AV in %

Probekorper 1 3,2
Probekorper 2 3,2
Probekorper 3 3,2

Mittelwert 3,2

Tabelle 7 Standvermdgen

Absenkung des Dichtstoffes bei folgenden Lagertemperaturen

+70°C +50°C +5°C
Verfahren A <0,5mm <0,5mm <0,5mm
Verfahren B <0,5mm <0,5mm <0,5mm
Mittelwert <0,5mm

Tabelle 8 Schlierenbildung

Visuelle Bewertung Lichttechnische Bewertung s
Kennzahl in %
Probekdrper 1 mO 0,07
Probekoérper 2 mO 0,02
Probekorper 3 mO 0,08
Mittelwert mO 0,06

Q:\Materia\PROJEKTE\504\22156\umschreibung auf aktuelle Norm.doc
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ROSENHEIM

4  Auswertung

Tabelle 9 Zusammenfassung der Ergebnisse der Prifungen It. Tabelle 1, DIN 18545-2

Prifung Anforderungen fir Gruppe E Ergebnis
Ruckstellvermdgen >60 % 95 % (Tabelle 2)
Haft- Dehnverhalten nach [ keine Kohasions- und Adhasi- keine Kohasions- und Adhasions-
Lichtalterung onsrisse bei 100 % Dehnung risse (Tabelle 3)
Haft- Dehnverhalten nach | keine Kohasions- und Adhasi- keine Kohasions- und Adhéasions-
Wechsellagerung onsrisse bei 100 % Dehnung risse (Tabelle 4)
Kohasion G423 < 0,4 N/mm? 0423 = 0,34 N/mm?
(Dehnung bis Bruch) G.20 < 0,6 N/mm? 6.0 = 0,34 N/mm? (Tabelle 5)
Volumenanderung AV <10 % AV = 3,2 % (Tabelle 6)
Standvermdégen Absenkung <2 mm < 0,5 mm (Tabelle 7)
Schlierenbildung mO bis m1; s<0,6 % mO; s= 0,06 % (Tabelle 8)

In Auswertung der Ergebnisse in Tabelle 9 werden die Anforderungen der DIN 18545-2
Gruppe E flr den Dichtstoff

OTTOSEAL® S 120 identisch mit Vitroflex AF, transparent
erflllt.

ift Rosenheim
17. Januar 2005

Q:\Materia\PROJEKTE\504\22156\umschreibung auf aktuelle Norm.doc
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9/504 09 C6

A TUVRheinland®

Geschaftsbereich Produkte o
Genau. Richtig.

Produkt- und Umweltanalytik

TOV Rheinland Produkt und Umwelt GmbH « 51101 Kain e Ansprechpanier
Bjorn Koch
425-Ko
Herrmann Otto GmbH Tel. +49 221-8 06-1302
Frau Monika Obermayer Fax +49 221-8 06-1461
Krankenhausstr. 14 E- Mail: Bjoern.Koch
83413 Fridolfing @de.tuv.com

KélIn, 16. Dezember 2009

Eintrag in der Baustoffliste November 2009/ Otto-Chemie

Sehr geehrte Frau Obermayer,

gerne bestatigen wir lhnen, dass das Produkt OTTOSEAL S 120 in unserer Bau-

stoffliste enthalten ist.

Die Baustoffliste stellt eine Ubersicht iiber besonders empfehlenswerte Bauprodukte
dar, die zur Schaffung eines gesunden Raumklimas beitragen. Erstellt, gepflegt und

regelmafig aktualisiert wird diese Liste ausschlieBlich durch die herstellerunabhan-

gige TUV Rheinland Produkt und Umwelt GmbH.

Diese Baustoffliste enthalt eine umfangreiche Anzahl besonders empfehlenswerter
schadstoffarmer Bauprodukte und Baustoffe, sowohl fiir den Rohbau als auch fir
den Innenausbau, mit eindeutigem Schwerpunkt auf Bauprodukten fiir den Innen-

ausbau.

Neue Produkte werden nach erfolgreicher Uberpriifung auf Einhaltung der Kriterien
aufgenommen. Produkte, die nicht mehr auf dem Markt sind oder aufgrund neuer
Erkenntnisse zu toxischen Eigenschaften die Aufnahmekriterien nicht mehr erfillen,
werden aus der Liste entfernt. Diese Baustoffliste enthalt Produkte, die einzeln ohne
Kontakt mit anderen Baustoffen tberprift wurden. Produkte deren Zusammenset-

zung geandert wurde, werden Uberprift. TOV Rheinland Produkt
und Umwelt GmbH

Am Grauen Stein

51105 Koln

Tel. +49221-806-1774

Fax +49 2 21-8 06-2882

Mail analytik@de.tuv.com
Web www.tuv.com/safety

Geschaftsfihrung
Dr. Michael von Pidoll

Koin HRB 32189
VAT-No.: DE 812864524






Geschéftsbereich Produkte A TUVRheinland”

Produkt- und Umweltanalytik Genau. Richtig.

-2.

TUV, TUEV und TULV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimrnung

®

9/504 09.06

Produkte aus der Baustoffliste, die nach dem Stand der Technik und entsprechend
der Herstellerangaben eingesetzt werden, leisten einen positiven Beitrag zu einem

schadstoffarmen Raumklima.

Firr Riickfragen stehen wir lhnen gerne zur Verfugung.

Mit freundlichen Griken
TUV Rheinland Produkt und Umwelt GmbH

PA. V/g//r: - iA. %}’4

Bjorn Koch Frank Brill

Anlage: Auszug aus der Baustoffliste Nov. 2009






