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Hygiene-Institut
des Ruhrgebiets

Institut fiir Umwelthygiene und Umweltmedizin
Direktor: Prof. Dr. rer. nat. L. Dunemann

Hygiene-Institut - Postfach 10 12 85 - 45812 Gelsenkirchen

Rotthauser Str. 19

Hermann Otto GmbH 45879 Gelsenkirchen
Krankenhausstr. 14 Telefon (0209) gga,zggg
Fri Telefax (0209) 9242-
83413 |dolﬁng E-Mail c.schell@hyg.de
Internet www.hyg.de

Unser Zeichen: ~ W-189423-10-8I
Sachbearbeiterin: Frau Or. Ch. Schell

Gelsenkirchen, 22.04.2010

PRUFZEUGNIS

L,OTTOSEAL® S 51 fiir die Verwendung in Reinrdumen

Durch einen Praxistest wurde aus hygienisch-mikrobiologischer Sicht die Eignung von
LOTTOSEAL® S 51 fiir den Einsatz in Reinrdumen gemaR Priifbericht W-189423-10-SI vom
22.04.2010 bestatigt.

Voraussetzung dafur ist:

= dass die Aushartung von ,,OTTOSEAL® S 51 abgeschlossen ist

= dass ,OTTOSEAL® S 51 nicht mehrere Tage mit Wasser in Kontakt kommt (z.B.
Kondenswasserbildung)

= dass ,,OTTOSEAL® S 51 gegen die eingesetzten Desinfektionsmittel besténdig ist und

= dass, OTTOSEAL® S 51 bestimmungsgemaR angewendet wird.

Aus hygienisch-mikrobiologischer Sicht ist nach dem derzeitigen Wissensstand das
Produkt ,OTTOSEAL® S 51 fiir den Einsatz in Reinrdumen und Liiftungskanalen geeig-

net.

Gelsenkirchen, den 22.04.2010

Der Direktor des Instituts

i. A
[Uasaih
Dr. Ch. Schell =
Abteilung Wasserhygiene und Umweltmikrobiologie
Deutscher
Akkreditisrungs

Die Ergebnisse gelten fiir die untersuchien Prilfgegenstande und die.geltenden gesetalichen Regelungen. Rat

Die Giiltigkeit dieses Dokuments erlischt, wenn Verinderungen derZusammensetzung-des Werkstoffs oder der Verarbeitungsbedingungen erfolgen, [ aN <
Dieses Dokument darf ohne unsere ausdriickliche schriftliche Genehmigung nur in vollstandiger und unver@nderter Form verdffentiicht oder verviel altigt werden.
DAP-PL-2548.00

Tréger des Hygiene-Instituts: Verein zur Bekampfung der Volkskrankheiten im Ruhrkohlengebiet e.V., Gelsenkirchen
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TECHNISCHE

HOLZFORSCHUNG MUNCHEN | MONCHEN

Anerkannte Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle Bay06
notifizierte Stelle/ notified Body No. 797

"Anerkannte Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle

UBEREINSTIMMUNGSZERTIFIKAT

Nr. B6104 .

Hiermit wird geman Art. 26 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) v. 4.8.1997 bestatigt, dass das

Bauprodukt: 3
" OTTOSEAL ®S51 "

(Baustoffklasse DIN 4102-B1)
Herstellwerk:
nach den Ergebnissen der werkseigenen Produktionskontrolle und der von der bauaufsichtlich
anerkannten Uberwachungsstelle

Holzforschung Miinchen, Winzererstr. 45, 80797 Miinchen

durchgefiihrten Fremdiberwachung
den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses

P-HFM B6103 vom 08.08.2006
entspricht.
Der Hersteller ist somit berechtigt, das Bauprodukt mit dem UEereinstimmungszeichen (U-Zeichen)

gemaR der Ubereinstimmungszeichen-Verordnung zu kennzeichnen.

, den 08.08.2006

Dipl-Thg. R. Ehrlenspiel
Leiter der Zertifizierungsstelle

Holzforschung Miinchen, Lehrstuhl fiir Holzkunde und Holztechnik, Bereich Brandpriifung
Winzererstr. 45 + 80797 Miinchen * Tel.: Zentrale 089-2180-6420, Brand -6480, Fax: -6487, brand@iwzw.tum.de www.holz.wzw.tum.de
Leiter: Prof. Dr. Dr. habil. Dr. h. ¢. Gerd Wegener
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TECHNISCHE

\", “HOLZFORSCHUNG MUNCHEN adeilied

Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle Bay06

AN an
NG 4T erkannte
S TET notifizierte Stelle/ notified Body No. 797

Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

P-HFM B6103

Gegenstand: Fugendichtungsstoff 'OTTOSEAL® S51'

entsprechend Ifd. Nr. 2.10.2 Bauregelliste A, Teil 2, Ausgabe 2011/1,
Baustoffe, an die nur Anforderungen an das Brandverhalten gestelit
werden und die schwerentflammbar (DIN 4102-B1) sind.

Antragsteller: Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14
D-83413 Fridolfing

Baustoffklasse: DIN 4102 - B1 (schwerentflammbar)
Die Klasse gilt nur bei bestimmungsgemafer Verwendung/Anwendung.

Ausstellungsdatum: 30.11.2011

Geltungsdauer bis: 30.11.2016

Dieses Allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis umfasst 6 Seiten.

B11370
Holzforschung Miinchen, Lehrstuhl fur Holzwissenschaft, Bereich Brandpriifung
Winzererstr. 45 80797 Mlinchen Tel.: Zentrale 089-2180-6420, Brand -6480, Fax: -6487, brand@wzw.tum.de
www.holz.wzw.tum.de
Leitung: Univ.-Prof. Dr. Klaus Richter und Univ.-Prof. Dr.-Ing. Jan-Willem van de Kuilen
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A Allgemeine Bestimmungen

Mit dem Allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis ist die Verwendbarkeit des Bauproduktes
bzw. die Anwendbarkeit der Bauart im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das Allg. bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von Bauvorhaben
gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Das Allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Bauproduktes/der Bauart haben unbeschadet weitergehender
Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen" dem Verwender des Bauproduktes/der
Bauart Kopien des Allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfligung zu stellen und
darauf hinzuweisen, dass das Allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis an der
Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behérden Kopien des
Allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses zur Verfugung zu stellen.

Das Aligemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollstandig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der HFM TU Munchen. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften dirfen dem Allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis nicht
widersprechen. Ubersetzungen des Allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses miissen
den Hinweis "Von HFM TUM nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung"
enthalten.

Das Allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird widerruflich erteilt.

Die Bestimmungen des Allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses kénnen nachtréaglich
ergénzt und geandert werden, insbesondere, wenn neue Erkenntnisse dies erfordern.

B Besondere Bestimmungen

1 Gegenstand des Allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses und Verwendungs-/
Anwendungsbereich

1.1 Gegenstand

Dieses Allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis gilt fur die Herstellung und Verwendung des
Fugendichtungsstoffes, OTTOSEAL® S51 genannt, als schwerentflammbarer Baustoff
(Baustoffklasse DIN 4102-B1) nach DIN 4102-1 (Ausgabe Mai 1998).

1.2 Verwendungsbereich/Anwendungsbereich
Das Bauprodukt ist als Fugendichtungsmasse zu verwenden.

Die Fugendichtmasse ist zwischen massiven, mineralischen Baustoffen (Rohdichte = 1500
kg/m®) in einer Dicke (ausgefilite Fugentiefe) von etwa 15 mm und einer Fugenbreite bis
maximal 30 mm zu verwenden.

Die Oberflache der eingebrachten Fugendichtungsmasse darf nicht zuséatzlich mit Anstrichen,
Beschichtungen oder &hnlichem versehen werden.

Die Schwerentflammbarkeit ist nicht nachgewiesen, wenn der Baustoff zusatzlich mit
Beschichtungen, Kaschierungen oder dhnlichem versehen wird.

Falls das Bauprodukt fur Bauteile in planmaRig tragender oder aussteifender Funktion
verwendet wird, oder falls Anforderungen in Bezug auf die Absturzsicherung oder die Warme-
oder Schallddmmung zu erfullen sind, ist ein gesonderter Verwendbarkeitsnachweis (Allg.
bauaufsichtl. Prifzeugnis bzw. Zulassung) erforderlich.  ——
Unbeschadet dieses Allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses bedurfen éu’!é‘ipem’ugﬁd/. 2
Sonderbauteile, in denen der Baustoff verwendet wird, zum Nachweis Cgl},ver Feuer- ‘f&/
widerstandsklasse eines Allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses, = ogdeg %glrggnﬁ =)
Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (je nach Bauprodukt). w o%“"é » :






HFM TUMUNCHEN Allg. bavaufs. Priifzeugnis P-HFM B6103 vom 30.11.2011 Seite 3 von 6

2.2

2.3

Dieses Allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt nur, soweit Anforderungen nach
Bauregelliste A, Teil 2, Ifd. Nr. 2.10.2 zu erfullen sind. Insbesondere die Verwendung als
Dammstoff fur den Wéarme- und Schallschutz wird in diesem Allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnis nicht geregelt.

Der Antragsteller hat erklart, dass das Bauprodukt weder der Gefahrstoffverordnung, noch der
FCKW-Halon-Verbotsverordnung, noch der Chemikalienverbotsverordnung unterliegt bzw.
dass er die Auflagen aus diesen Verordnungen (insbesondere Kennzeichnungspflicht) einhalt.

Der Antragsteller hat erklart, dass - sofern fur Handel, Inverkehrbringen oder Verwendung
MaRnahmen im Hinblick auf Gesundheits-, Umweltschutz und Hygiene zu treffen sind - diese
veranlasst bzw. in der erforderlichen Weise bekanntgegeben werden.

Daher bestand kein Anlass, die Auswirkungen der Bauprodukte im eingebauten Zustand auf
die Erfullung von Anforderungen des Gesundheits- und Umweltschutzes zu prifen.

Bestimmungen fiir das Bauprodukt
Eigenschaften und Zusammensetzung

Das Bauprodukt muss die Anforderungen der Baustoffklasse DIN 4102-B1 (Ausgabe Mai
1998) erflillen.

Die Einkomponenten-Fugendichtungsmasse muss auf Silikonbasis hergestellt werden.

Die Rohdichte muss etwa 1000 kg/m® + 10% (transparent) bzw. 1340 kg/m*® + 10% (alle
Farben) betragen.

Die Zusammensetzung muss den bei HFM TU Munchen hinterlegten Angaben entsprechen.
Das Allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wurde auf Grundlage folgenden Berichtes erteilt:

Name der Prifstelle Antragsteller Bericht Nr. Berichtsdatum

HFM TU Miinchen It. Deckblatt dieses AbPs B 11369 16.11.2011

Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung
entféllt

Ubereinstimmungszeichen

Das Bauprodukt muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach
den Uberelnstlmmungsze|chen-Verordnungen der deutschen Bundeslénder gekennzeichnet
werden. Das U-Zeichen ist auf dem Bauprodukt, auf seiner Verpackung, auf einem
Beipackzettel oder, wenn dies nicht méglich ist, auf dem Lieferschein anzubringen.

Folgende Angaben miissen mindestens angebracht werden:
- Ubereinstimmungszeichen (U) mit

-- Herstellwerk (obere Stelle im "U")
-- ABP-Nummer P-HFM B6103 (mittlere Stelle im "U")
-- Bildzeichen oder Name der Zertifizierstelle (untere Stelle im "U")
In der Nahe des "U"™:
- Produktname
- Name des Herstellers (soweit nicht bereits als Herstellwerk im U genannt) "
- "Baustoffklasse schwerentflammbar (DIN 4102-B1)" / ; \*U\U % (/

- "Nur schwerentflammbar zwischen massiv-mineralischen Baustoffen
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Die Kennzeichnung mit dem U-Zeichen darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach 3.
erfullt sind.

3 Ubereinstimmungsnachweis
3.1 Allgemeines :

Das Ubereinstimmungsnachweisverfahren It. Bauregelliste ist "UZ" (Ubereinstimmungszertifikat
durch eine anerkannte Zertifizierungsstelle).

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauproduktes mit den Bestimmungen dieses
Aligemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses muss fir jedes Herstellwerk mit einer
Ubereinstimmungserklarung auf Grundlage der werkseigenen Produktionskontrolle und einer
regelmaRigen Fremdiberwachung einschliellich einer Erstiberwachung nach Mal3gabe der
folgenden Bestimmungen erfolgen. Als Ubereinstimmungserklarung gilt die Kennzeichnung
nach 4. Die Ubereinstimmungserklarung erfolgt in Form eines Ubereinstimmungszertifikates.
Fur die Erteilung eines Ubereinstimmungszertifikates und die Fremduberwachung einschl. der
dabei durchzufihrenden Produktpriifungen hat der Hersteller des Bauproduktes eine hierfur
anerkannte  Zertifizierungsstelle und eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzuftihren, die die gleichméaRige Herstellung und Zusammensetzung des Bauproduktes
gemalk des Allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses gewahrleistet. Hierbei ist DIN 18200
"Ubereinstimmungsnachweis  fur Bauprodukte - Werkseigene Produktionskontrolle,
Fremduberwachung und Zertifizierung von Produkten" (Ausgabe Mai 2000) einzuhalten.
Im einzelnen sind mindestens folgende Kontrollen durchzufiihren:

- Eingangskontrolle der Vorprodukte

- Rezepturkontrolle bei der Produktion: je Charge

- Feststellung von Dichte, Viskositdt, Homogenitat, Hautbildung und Aushartung: je
Charge
Die genannte Liste der Kontrollen erhebt keinen Anspruch auf Vollstéandigkeit; vielmehr mussen
gof. weitere Kontrollen durchgefuhrt werden, falls dies fur die sichere Einhaltung der
geforderten Eigenschaften des Produktes angezeigt ist.
Die Aufzeichnungen zur werkseigenen Produktionskontrolle missen mindestens folgende
Angaben enthalten:

Bezeichnung des Bauprodukts

Art der Kontrolle

Datum der Herstellung und der Kontrolle des Bauprodukts

Ergebnis der Kontrolle und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen

- Dokumentation des fur die jeweilige werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen zur werkseigenen Produktionskontrolle mussen mind. 5 Jahre aufbewahrt
und der fur die Fremdiberwachung zusténdigen Uberwachungsstelle vorgelegt werden.

Bei ungentugendem Kontrollergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen und die betroffenen Produkte
auszusondern.

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist sicherzustellen, dass Bauprodukte, die
nicht den Anforderungen entsprechen, nicht mit dem U-Zeichen gekennzeichnet we -
Verwechslungen mit Gbereinstimmenden ausgeschlossen sind. Nach Abstellung ‘Mﬁ'ﬁdelg/ ;
ist -soweit technisch moglich und zum Nachweis der Mangelbeseitigung rderlich- die'*«;,
betreffende Kontrolle zu wiederholen.
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3.3

Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduberwachung
regelmaRig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich. Die anerkannte
Uberwachungsstelle kann ggf. eigenverantwortlich die Héaufigkeit auf mind. 1mal jahrlich
verringern.

Fur die Durchfuhrung der Fremduberwachung sind die "Richtlinien zum Ubereinstimmungs-
nachweis" ' sinngemaR maRgebend.

Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstpriifung des Bauproduktes durchzufiihren. Bei
der laufenden Fremduberwachung sind Proben fur Stichprobenprifungen zu entnehmen. Die
Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Fremduberwachung und Zertifizierung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind der zusténdigen obersten Baubehérde auf Verlangen vorzulegen.

Entwurf und Bemessung
entféllt

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Das Bauprodukt darf als Fugendichtmasse zwischen massiven, mineralischen Baustoffen
(Rohdichte 2 1500 kg/m?®) in einer Dicke (ausgefllite Fugentiefe) von etwa 15 mm und einer
Fugenbreite bis maximal 30 mm verwendet werden.

Die Oberflachen des Bauproduktes durfen nicht zusétzlich mit Anstrichen, Kaschierungen,
Klebern oder ahnlichem versehen werden.

Das Bauprodukt darf nicht fur Bauteile in planmaRig tragender oder aussteifender Funktion
verwendet werden (z. B. als tragende oder aussteifende Beplankung). Hierfur ist ein
gesonderter Verwendbarkeitsnachweis erforderlich.

Die in Kap. 1.2 aufgefuhrten Bestimmungen sind einzuhalten.

Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung
entfallt

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage beim

Bayerischen Verwaltungsgericht Miinchen
Bayerstrafte 30
80335 Munchen

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschéftsstelle dieses Gerichts
erhoben werden. Die Klage muss den Klager, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die
zur Begrundung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefugt werden. Der Klage und allen Schriftsatzen
sollen Abschriften fur die Ubrigen Beteiligten beigefiigt werden.

(’\X\Jh A (7

' Die "Richtlinien zum Ubereinstimmungsnachweis schwerentflammbarer Baustoffe (Baustoffklz s‘f.% DIN 4102-

B1) nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung" sind in den "Mitteilungen" des Deutschen
technik vom 1.4.1997 veroffentlicht.

@@@M’

Ny
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Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Durch das Gesetz zur Anderung des Gesetzes zur Ausfuhrung  der
Verwaltungsgerichtsordnung vom 22. Juni 2007 (GVBI S. 390) wurde das
Widerspruchsverfahren im Bereich des Bauordnungsrechts in Bayern abgeschafft. Es besteht
keine Méglichkeit, gegen diesen Bescheid Widerspruch einzulegen.

Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten seit 1. Juli 2004
grundsatzlich ein Gebuhrenvorschuss zu entrichten.

8 Rechtsgrundlage

Dieses Allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis wird aufgrund Artikel 21 der Bayerischen
Bauordnung in der Fassung vom 01.08.2009 in Verbindung mit der Bauregelliste A Teil 2, Ifd.
Nr. It. Deckblatt, erteilt.

Minchen, den 30.11.2011

Ca

Dipl.-Ing. Univ. R. Ehrlenspiel
Der Leiter der Prifstelle







Q'
®

Confirmation

Eurofins Product Testing A/S confirms that a sample of an architectural sealant with
the name

OTTOSEAL S 51

supplied by

Hermann Otto GmbH

showed low VOC contents in a test as specified in LEED credit EQ 4.1 (adhesives
and sealants).

JoaNn3 =

SUl

VOC contents was below the limit value specified as 250 grams VOC minus water
per liters for architectural sealants.

The test has been performed in July 2010, see test report no. G03476.

Volatiles content (incl. water) was calculated by Eurofins.
Water content was specified by manufacturer.
Solids content was determined by Eurofins.

With this confirmation, use of product OTTOSEAL S 51 may qualify for
fulfillment of LEED credit EQ 4.1 (adhesives and sealants).

15 July 2010

Thomas Neuhaus
Head of product emission test centre

Eurofins Product Testing A/S
Smedeskovvej 38
DK 8464 Galten / Denmark

Tel +4570224276
Fax +457022 4275

www.product-testing.eurofins.com

Use of US Green Building Council Member logo does not imply that USGBC has approved this confirmation or any mentioned product.
Use of that logo just states that Eurofins Product Testing A/S is member of US Green Building Council.





Hermann Otto GmbH
KrankenhausstralRe 14
83413 Fridolfing
Germany

Test Report — LEED EQ 4.1 - 2009

Sample material

% eurofins

Eurofins Product Testing A/S
Smedeskovvej 38

DK-8464 Galten

Denmark

Tel. +4570224276
Fax +4570224275
eurofins@eurofins.dk

www.eurofins.com/product-emissions

Date
15 July 2010
Your ref.

Our ref.

G03476 /TNE

Sample identification

OTTOSEAL S 51

Product type

Architectural Sealant

Product data, according to manufacturer

No exempt compounds present
No water present
Density: 1.35 g/ml

Date received

02.07.2010

Analytical period

02.07.2010 — 09.07.2010

Methods applied

Method Principle Parameter Detection limit Uncertainty
LEED EQ 4.1-2009 ) ) . . .

Gravimetric Volatile/Solid Content of Coatings 14/ 0.1 %
ASTM D 2369 - 04

Volatile content of the sample was determined gravimetrically by heating up to 110 °C during 60 minutes.
The result is the average of triple testing. The result was calculated as:

([g all volatiles] - [g water] - [g exempt compounds] ) / ( [| material] - [| water] - [| exempt compounds] )

Analytical results

. VOC less water less
sO“d ERnLet, })Nater Earitent exempt compounds, | VOC limit g/I
© Mmass % mass gl
OTTOSEAL S 51 95.6 0** 59 250 *
3 VOC limit for architectural sealants

*%k

according to manufacturer

Eurofins Product Testing A/S

V/_\//ééz@

Thomas Neuhaus

Head of product emission test centre

The test results relate only to the items tested.
The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the testing laboratory.

$:12010\G03\G03476\06-REPORTS\G03476_OTTO CHEMIE_LEED EQ 4_1.DOC
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