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Prufbericht Nr. 103308

1. Ausfertigung vom 21.09.2010

Auftraggeber Hermann Otto GmbH
KrankenhausstraBBe 14

83413 Fridoffing

Auftrag vom 27.08.2010

Inhalt des Auftrags Prifung der Luﬁdurchléssigkeit und Schlagregendichtheit vom
Fugendichtungsband ,OTTOTAPE Trio-RAL” (Komponente
AuBen)

Der Prifbericht umfasst 11 Seiten.

Soweit das Versuchsmaterial nicht verbraucht ist, wird es nach 4 Wochen entsorgt.
Eine langere Aufbewahrungszeit bedarf einer schriftlichen Vereinbarung. _\exofmanec%
.

£
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Der Pritfbericht darf nur ungekiirzt veréffentlicht werden. Die auszugswe‘se Wiedergabe bedarf der schrift- S Y.\@O
lichen Zustimmung der Priifanstalt. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf das gepriifte Probenmaterial. . Uwagen
_ i Niedersachsen
Bearbeiter Dr. Schnatzke Nienburger StraBe 3 Telefon (0511)762-3104
Durchwahl (0511)762-3106 30167 Hannover Telefax (0511)762-4001 Notifizierte Stelle

E-Mail tschnatzke@mpa-baude i
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Prifgegenstand

Die Firma Herman OTTO GmbH vertreibt unter anderem impragnierte Schaumkunststoffe.
Zur Herstellung eines homogen impragnierten Schaumkunststoffdichtungsbandes werden
Polyurethan-Schaumkunststoffmatten ~ mit  Impragniermittel ~ aus ~ flammhemmend
eingestelltem Kunstharz impragniert und nachher einseitig mit einer Selbstklebe-
beschichtung und Trennpapier versehen. Das fertige, zu Béndern zerschnittene Produkt
werde - in vorkomprimiertem Zustand - als Schaumkunststoffdichtungsband, in diesem Falle
als "OTTOTAPE Trio-RAL", verkauft.

)  "OTTOTAPE Trio-RAL” (Komponente AuBen) dim /7-15. Abmessungen
(dekomprimiert) rd.: Bandlénge 3,4 m, Bandbreiten 20 mm, 25 mm, 30 mm, Héhe 44
mm; Farbe anthrazit; Dock-Nr.: B-336503

Prafauftrag

An impragnierten Schaumkunststoffdichtungsbandern "OTTOTAPE Trio-RAL" (hier
Komponente AuBen), sollen folgende Priifung nach DIN 18542 — Beanspruchungsgruppe
BG 1 durchgefiihrt werden: .

- Luftdurchlassigkeit an Langsfugen (DIN EN 1026: 2000-09),
- Schlagregendichtheit an Langsfugen (DIN EN 1027: 2000-09),
- Schlagregendichtheit der Kreuzfuge (DIN EN 1027: 2000-09)

Probeneinbau ‘
Prufkdrper mit Langsfugen

Der “Einbau der Dichtbandstreifen erfolgte am 26.09.2005 in Anwesenheit von Dr.
Schnatzke, Materialprifanstalt die im Priflabor des Herstellers.

Von den 20 mm breiten Dichtband-Rolleh wurden rd. 1,5 m lange Streifen abgewickelt und
in die Fugen 1-3 zwischen parallel angeordnete, rechteckige Hohlkammer-Aluminium-Profile
mit den Querschnittsabmessungen 60 mm x 100 mm eingebaut. Die mit starren, festen
Distanzstiicken eingestellte Fugenbreite betrug jeweils 15 mm (s. Bild 4 u. 5).

Der Versuchskdrper wurde durch an den Enden der Profile angeordnete, zwei durch die
Hohlkammerprofile und die Distanzstlicke durchgefiihrte Gewindestangen zusammenge-
schraubt.

Nach dem Zusammenschrauben des Versuchskérpers wurden (ber die duBeren der einge-
bauten Dichtbandstreifen (= Fugen) je eine datierte Siegelmarke der Priifanstalt geklebt, Nrm.
12 und 13.

Der gesiegelte Versuchskorper wurde anschlieBend im Herstellwerk bis zur Prifung aufbe-
wahrt.

Prifeinrichtung

Die Prifeinrichtung besteht aus einem Kasten, Abmessungen s. Bild 1, mit einer Offnung,
vor der die Versuchskérper mit den eingebauten Proben montiert werden.

Die Vorrichtung zur Erzeugung einer regulierbaren Luftdruckdifferenz zwischen dem Kam-
merinnenraum und der duBeren Umgebung, sowie Gerdte zum Messen der Druckdifferenz
und der zugefiihrten Luftmenge sind vorhanden (s. Bild 3a, 3b). Die Messgerdte zum
Messen der zugefihrten Luftmenge werden in regelmaBigen Abstanden durch den Mess-
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4.1
4.1.1

geratehersteller kalibriert. Die Luftdruckdifferenz wird digital angezeigt und tber ein parallel
geschaltetes U-Rohrmanometer kontrolliert.

Die Priifkammer verfligt weiterhin tiber eine wasserspriihende Einrichtung (Disen). Die Lage
der Diisen geht aus Bild 2 hervor. Die Priifung des Vorhandenseins eines kontinuierlichen
Wasserfilms auf der gesamten Prifflache ist mittels einer Beleuchtung und Glasscheiben im
Sprithraum des Beregnungsgerats moglich.

Prifungen und Prifergebnisse
Prafungen an Langsfugen

Luftdurchlassigkeit

Die Prifung der Luftdurchlassigkeit fand am 02.11.2005 im Beisein von Dr. Schnatzke
(Materialpriifanstalt) in den Prifraumen des Herstellwerkes an den am 26.09.2005 in den
Versuchskérper eingebauten Proben statt, s. Abschn. 3.1 dieses Prifberichts. Nach Firmen-
angabe lagerte der Prifkorper bis zur Prifung im klimatisierten Priiflabor des Herstellwerkes.

Die datierten Siegelmarken der Materialprifanstalt, s. Abschn. 3.1 Probeneinbau, wiesen
keine Beschadigung auf. :

Die Priifeinrichtung wurde fir den Luftdurchlassigkeitsversuch vorbereitet, indem der Ver-
suchskoérper vor dem Prifstand befestigt wurde.

Die Lufttemperatur im Prifraum betrug 21,0°C und die relative Luftfeuchte bei einem Luft-
druck von 102,3 kPa betrug 49%.

Zur Bestimmung der Prifstandundichtigkeit wurden die Fugen mit den zwischen die Alumi-
nium-Profile eingelegten Schaumkunststoffdichtungsbanden durch Klebeband, welches
Uber die entsprechenden Aluminium-Profile geklebt wurde, abgedichtet. Nach Bean-
spruchung durch die drei DruckstéBe von rd. 660 Pa wurde die Prifstandundichtigkeit er-
mittelt (s. Tafel 1). Die Prifstandundichtigkeit ist im Diagramm 1 grafisch dargestelit.

Zur Bestimmung der Luftdurchlassigkeit der 20 mm breiten Fugendichtbander wurden bis
auf die Fugen 1 - 3 alle Gbrigen Fugen mit Klebeband abgeklebt.

Die Prufung der Luftdurchlassigkeit wurde wieder mit einer Anfangsbelastung durch 3
DruckstéBe von rd. 660 Pa begonnen. Die sich anschlieBende zeitliche Abfolge der Druck-
stufen - bis 600 Pa in Stufen ansteigend - erfolgte nach DIN EN 1026, Abschn. 7.3 - positive
Driicke. In den Diagrammen 2a u. 2b ist die auf Normalbedingungen (T, =293 K, p,= 101,3
kPa) umgerechnete, ldngenbezogene Luftdurchlassigkeit (unter Abzug der Prifstandun-
dichtigkeit) gegen die Druckdifferenzen grafisch aufgetragen.

Die Ergebnisse der Priifstandundichtigkeit und der Luftdurchléssigkeit sind in Tafel 1 zusam-
mengefasst. :

BAD
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Tafel 1:  Luftdurchlassigkeit Lingsfugen (20 mm Bandbreite)

Priifstandundichtigkeit Luftdurchlassigkeit

Prifdruck netto netto

[Pa] [m3/h] [Pa] [m?/h] ") [m3/bm] ")
0 0,0 50 1,32 0,440
47 03 100 2,61 0,869
114 06 150 4,09 1,363
199 09 200 5,25 1,749
295 1,2 250 6,41 2,136
419 1 300 Vi 2,589
520 1.7 450 11,04 3,680
616 1,9 600 14,01 4,671

) Jeweils umgerechnet auf Normalbedingungen (To= 293 K, p,=101,3 kPa)  (DIN EN 1026)

Priifstandundichtigkeit

[m3/h]
w

0 100 200 3 300 400 500 600 700
Priifdruckdifferenz [Pa]

Diagramm 1:  Grafische Darstellung der Priifstandundichtigkeit (Langsfugen)
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lingenbezogene Luftdurchlédssigkeit

10,00

1,00
€
=
~
o
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Prufdruckdifferenz [Pa]

Diagramm 2a:  Grafische Darstellung der lingenbezogenen Luftdurchlassigkeit
(Bandbreite 20 mm)

langenbezogene Luftdurchldssigkeit
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Diagramm 2b:  Darstellung der langenbezogenen Luftdurchlassigkeit (Bandbreite 20 mm)
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und der Klassenoberdrenzen nach DIN EN 12207 P
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4.1.2

Anforderung:

Fiir Dichtbénder der Beanspruchungsgruppe 1 (BG 1) muss der Fugendurchlasskoeffizient
bei 10 Pa <=0,1 m*/(h*m*(daPa)") betragen.

Die Ermittlung des Fugendurchlasskoeffizienten erfolgte rechnerisch nach DIN 18542 bei
einer Druckdifferenz von 10 Pa.

Prufergebnis:

Der Fugendurchlasskoeffizient (bei 10 Pa) betrgt 0,098 [m? / (h*m*(daPa)’®], der Expo-
nent betragt 0,96.

Die Anforderung der Beanspruchungsgruppe 1 (BG 1) nach DIN 18542 wird erfillt.

Schlagregenpriifung

Die Schlagregenpriifung fand am 03.11.2005 im Beisein von Dr. Schnatzke (Materialprif-
anstalt) im Anschluss an die Luftdurchlassigkeitsprifung im selben Versuchsstand statt.

Die Priifeinrichtung wurde fiir den Schlagregenversuch vorbereitet, indem der Versuchskor-
per vor dem Priifstand befestigt wurde. ,

Die Priifparameter entsprachen DIN EN 1027 (Spruhverfahren 1A), Abs. 7.

Die Lufttemperatur im Prifraum vor Versuchsbeginn betrug 20,0°C.

Die Luftfeuchte im Priifraum vor Versuchsbeginn betrug 49% relativ.

Der Luftdruck im Prifraum vor Versuchsbeginn betrug 1023 hPa.

Die Wassertemperatur (Trinkwasser) wurde vor Versuchsbeginn zu 20,0°C gemessen.
Die Spriihleistung der drei Diisen betrug (I/m/r) 2,13 / 2,08 / 1,95 I/min.

Die Prifung wurde mit einer Anfangsbelastung durch 3 DruckstéBe von je 660 Pa begon-
nen. Die zeitliche Abfolge, Bespriihung und Anstieg des Priifdruckes bis zu einem Enddruck

von 600 Pa wurde entsprechend der Norm DIN EN 1027, Abschn. 7.2 und Bild 4, Schlag-
regendichtheit - Prifverfahren, durchgefiihrt.

Die Uberpriifung der Schlagregendichtheit erfolgte augenscheinlich vom Beregnungs-
beginn an auf durch die Proben hindurch getretenes Wasser durch standiges Ableuchten
der Proben mit einer Lampe.

Ui & W o=

Anforderung:

Bei Dichtbandern der Beanspruchungsgruppe 1 (BG 1) darf bis zu einem Priifdruck von
600 Pa kein Wasser-, bzw. Feuchtedurchtritt feststellbar sein. :

Prifergebnis:

Washrend und nach dem Versuch ist bei den 20 mm breiten, eingebauten
Fugendichtungsbandern bis zu einem Prifdruck von 600 Pa kein Wasser-, bzw. Feuchtig-
keitsdurchtritt festzustellen gewesen.

Die Anforderung der Beanspruchungsklasse 1 (BG 1) wird erfilllt.

BA
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4, Zusammenfassung

Die Anforderungen der DIN 18542 beziiglich der Beanspruchungsgruppe BG 1 werden fiir
den Prifungsteil Luftdurchlassigkeit und Schlagregendichtheit von den 20 mm breiten

Bandern ,OTTOTAPE Trio-RAL” (Komponente AuBen) erfillt

Hinweis

Auf den Seiten 8 bis 11 folgen die Bilder 1 bis 5.

Hannover, 21. September 2010

Leiter der Pyiifstelle OJ‘E“DP Yfeng
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Leiter des chemischen Labors

(Dr. rer. nat. Schnatzke)
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Bild 1: Offener Prifstand ohne eingesetzte Versuchskérper
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cofenstg,, S "
(\9‘9 7gild 3a: Prifstand-Steuerung Bild 3b: Prufstand-Steuerung
(Drucksteuerung) (Wasser- u. Luftmenge)
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Lot sttt atutia

Bild 4: Versuchskérper bestehend aus Hohlkammerprofilen (Querschnitt 60 mm x 100 mm)
mit dazwischen befindlichen Fugen, in denen die Fugenbandproben eingebaut

sind. Die Zwischenraume werden durch Distanzstlicke an den Enden auf die ge-
wiinschten Fugenbreiten eingestellt.
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Bild 5: In den Versuchsstand eingebauter Prifkorper (Langsfugen)
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Prdafbericht Nr. 103310

1. Ausfertigung vom 21.09.2010

Auftraggeber Hermann Otto GmbH
KrankenhausstraBe 14

83413 Fridolfing

Auftrag vom 27.08.2010
Inhalt des Auftrags Priifungen der Wasserdampfdurchléssigkeit an den Fugendich-
tungsbandern:

LOTTOTAPE Trio-RAL" Komponente Innen und
LOTTOTAPE Trio-RAL" Komponente AuBen

Der Prifbericht umfasst 5 Seiten.

Soweit das Versuchsmaterial nicht verbraucht ist, wird es nach 4 Wochen entsorgt.

Eine langere Aufbewahrungszeit bedarf einer schriftichen Vereinbarung. g@Prtfang
@ &
~,
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Der Priifbericht darf nur ungekiirzt veréffentlicht werden. Die auszugswei\se Wiedergabe bedarf der schrift- Q(-lpb,e \,\eﬂo

lichen Zustimmung der Priifanstalt. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf das gepriifte Probenmaterial, sen
Niedersachsen

Bearbeiter Dr. Schnatzke Nienburger StraBBe 3 Telefon (0511)762-3104 :

Durchwahl (05 11)7 62— 3106 30167 Hannover Telefax (0511)762-4001 Notifizierte Stelle

E-Mail tschnatzke@mpa-baude e
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; Prifgegenstand

Die Firma Hermann Otto GmbH vertreibt unter anderem imprégnierte Schaumkunststoffe.
Zur Herstellung eines homogen impragnierten Schaumkunststoffdichtungsbandes werden
Polyurethan-Schaumkunststoffmatten
eingestelltem Kunstharz impragniert und nachher einseitig mit einer Selbstklebe-
beschichtung und Trennpapier versehen. Die fertigen, zu Bandern zerschnittenen Produkte
werden - in vorkomprimiertem Zustand - als Fugendichtungsbander verkauft.

Allgemeine Angaben zum Produkt:

mit

Impragniermittel

aus

flammhemmend

Hersteller / Vertreiber Hermann Otto GmbH
Bezeichnung Fugendichtungsband
Handelsname LOTTOTAPE Trio-RAL"
Schaumstoffbasis Polyurethan-Weichschaum
Art der Impragnierung aarylathaltige Dispersion
Art der Selbstklebung Aarylathaftkleber

Angaben des Herstellers zu den gepriften Banddimensionen:

Schnitt- Minimal- Maximal- Banddlckg
. : : : unkompri- Raumge-
Banddimension breite des fugen- fugenbreite e ik
Bandes (t;) | breite (by,) (brmax) Zustand (bg)
mm mm mm mm kg/m?
Komp. AuBen
e o 20 5 10 75
Komp. Innen
20/5-10 20 ) 10 120
(" Toleranz +/- 10%; impréagnierter Schau’m ohne Selbstklebebeschichtung
Abmessungen der hier gepriften Bander:
Band- Bandc_ilc!<e Banddicke de-
: : : komprimiert ik Band- Raum-
Banddimension | Farbe | breite komprimierter i i
) er Zustand st ) lange | gewicht (
g (b)) °
mm mm mm m kg/m?
Komp. AuBen anth-
20/5-10 ( it 20,20 43 294 6,04 72
Komp. Innen anth- 4 '
20/5-10 it 19,84 39 284 3,12 104
(" Chargen-Nr.: F-53495
(* Chargen-Nr.: Z-17248
(  Raumgewicht mit Selbstklebung
" e\pr‘l;\fangcefé
\ & S

e
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2, Prufauftrag
Bestimmung der Wasserdampfdurchldssigkeit nach DIN EN ISO 12572

ot Wasserdampfdurchlassigkeit
Die Bestimmung der Wasserdampfdurchlassigkeit erfolgte nach DIN EN ISO 12572: 2001-09.

Es wurden 4-fach-Bestimmungen einer Kompression mit Probekérpern nach Bild 1 durchge-
fahrt.

Die PrifgefaBe bestehen aus Unterteilen (Aluminiumschalen mit Rand, gefillt mit Kieselgel)
und Oberteilen aus verzinktem Stahlblech.

Zwischen die Backen eines Oberteils wurden die Prifkdrper mit einer Lange von etwa
50 mm und einer Priffugenbreite von 7 mm mittels eines entsprechenden Abstandhalters
und zwei Stellschrauben eingebaut. Unter- und Oberteil wurden mit dauerplastischem Kitt
verklebt.

Die Priifung wurde bei (50 = 3) % relativer Luftfeuchte und (23 = 0,5)°C durchgefiihrt. Das
verwendete Sorbens fiir die niedrige Luftfeuchte war Kieselgel. Ausgewertet wurde nach
DIN EN ISO 12572 (y-Wert, s¢-Wert). Die Messergebnisse sind in Tafel 1a,b und 2a,b
zusammengestellt.

Komponente AuBen (dim 20/5-10): Praffugenbreite 7 mm
Tafel 1a:  Angaben Uber die Proben

Einheit Probe 1 Probe 2 Probe 3 Probe 4
Bandbreite (= Fugentiefe) - mm 20,1 20,5 20,1 20,6
Priflange mm 54,1 542 51,3 52,8
Prifbreite mm 70 ) Fi2 6,9
Priifflache cm’ 3,76 3,71 3,72 3,63
Tafel 1b:  Ergebnis der Prifung
Einheit | Probe 1 | Probe 2 |Probe 3 |Probe 4| Mittel
Diffusionsstrom g/d 0,168 0,161 0,156 | 0,141 0,156
mg/h 6,98 6,71 6,49 5,89 6,52
ffﬁlfclﬁmgﬁaeli:de m | 0054 | 0055 | 0057 | 0062 | 0057
Diffusionswiderstandszahl -- 2,7 T 28 3,0 28
Komponente Innen (dim 20/5-10): Priffugenbreite 7 mm
Tafel 2a:  Angaben Uber die Proben
Einheit Probe 1 Probe 2 Probe 3 Probe 4
Bandbreite (= Fugentiefe) mm 181 19,4 19,7 19,3
Priiflange mm 51,9 53,7 54,3 532
Prufbreite mm 7,0 74 7,2 7,6
Prufflache cm? 3,64 395 3,92 406 2
: P

L$)
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Tafel 2b:  Ergebnis der Prifung

Einheit | Probe 1 | Probe 2 |Probe 3 |Probe 4| Mittel

Diffusionsstrom ' g/d 0,087 0,087 QO8] 005 0,083
mg/h 3,63 3,61 3,37 395 3,46

diffusionsaquivalente
Luftschichtdicke s, m 0,101 0,110 QAT | 0127 0,114
Diffusionswiderstandszahl p -- 56 o7 6,0 6,6 59

Priifergebnis:

Der Wasserdampf-Diffusionswiderstand . des in der 7 mm Priffuge eingebauten Fugendich-
tungsbands ,OTTOTAPE Trio-RAL” Komponente AuBen betragt im Mittel 2,8, der des
Fugendichtungsbands ,OTTOTAPE Trio-RAL” Komponente Innen im Mittel 5,9. Bezogen
auf das 20 mm breite Fugendichtungsband ergibt sich fir das Fugendichtungsband
,OTTOTAPE Trio-RAL" Komponente AuBen eine diffusionsaquivalente Luftschichtdicke sy
von 0,057 m und eine von 0,114 m fur das Fugendichtungsband ,OTTOTAPE Trio-RAL"
Komponente Innen. : :

Hinweis
Auf der Seite 5 folgt Bild 1.

Hannover, 21. September 2010 -\e\O‘HGfa”ScG /.

Leiter der pfifstelle é % Leiter des chemischen Labors g

~ MPA

(RD Dipl--Ing. Suhr)
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BAUY

| | Abstand-
halter

Spa schraube

| Abstand-
| halter

< Spannschraube-

Bild 1:  PriifgefaB mit Probe zur Bestimmung der Wasserdampfdurchla55|gkert (MaBstab etwa 1:1)
Oben: Draufsicht auf Deckelteil mit Probe.

Unten: Schnitt durch Deckelteil und Unterteil mit Trockenmittel.
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Prdafbericht Nr. 103309

1. Ausfertigung vom 21.09.2010

MPA
BA

HANNOVER

Auftraggeber Hermann Otto GmbH
Krankenhausstral3e 14
83413 Fridolfing
Auftrag vom 27.08.2010
Inhalt des Auftrags Priifung der Luftdurchldssigkeit vom Fugendichtungsband

LOTTOTAPE Trio-RAL” (Komponente Innen) nach DIN EN 1026

Der Priifbericht umfasst 9 Seiten.

Soweit das Versuchsmaterial nicht verbraucht ist, wird es nach 4 Wochen entsorgt.
Eine langere Aufbewahrungszeit bedarf einer schriftlichen Vereinbarung.

Der Priifbericht darf nur ungekiirzt veréffentlicht werden. Die auszugsweke Wiedergabe bedarf der schrift-
lichen Zustimmung der Prifanstalt. Die Ergebnisse beziehen sich nur auf das gepriifte Probenmaterial,

Bearbeiter Dr. Schnatzke Nienburger StraBe 3 Telefon (0511)762-3104
Durchwahl (0511)762-3106 30167 Hannover Telefax (0511)762-4001
E-Mail tschnatzke@mpa-baude
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Prifgegenstand

Die Hermann Otto GmbH vertreibt unter anderem impragnierte Schaumkunststoffe. Zur Her-
stellung eines homogen impragnierten Schaumkunststoffdichtungsbandes werden Poly-
urethan-Schaumkunststoffmatten mit Impragniermittel aus flammhemmend eingestelltem
Kunstharz impragniert und nachher einseitig mit einer Selbstklebebeschichtung und Trenn-
papier versehen. Das fertige, zu Bandern zerschnittene Produkt werde - in vorkomprimier-
tem Zustand - als Schaumkunststoffdichtungsband, in diesem Falle als "OTTOTAPE Trio-RAL",
verkauft.

-)  "OTTOTAPE Trio-RAL” (Komponente Innen) dim 23/5-10: Abmessungen
(dekomprimiert) rd.. Bandléange 4,1 m, Bandbreite 23,2 mm, Héhe 286 mm;
Raumgewicht 145 kg/m?; Farbe anthrazit; Dock-Nr.: F-33018

2. Prufauftrag

An impragnierten Schaumkunststoffdichtungsbandern ,OTTOTAPE Trio-RAL” (Komponente
Innen), soll die Luftdurchlassigkeit nach DIN EN 1026 gepriift werden:

= 3L Probeneinbau
3.1  Prufkorper mit Langsfugen

Der Einbau der Dichtbandstreifen erfolgte am 26.05.2009 durch den Hersteller in Anwesen-
heit von Dr. Schnatzke in den Rdumen der Materialpriifanstalt in Hannover.

Von den 23 mm breiten Dichtband-Rollen wurden rd. 1,5 m lange Streifen abgewickelt und
in die Fugen 1-3 zwischen parallel angeordnete, rechteckige Hohlkammer-Aluminium-Profile
mit den Querschnittsabmessungen 60 mm x 100 mm eingebaut. Die mit starren, festen
Distanzstiicken eingestellte Fugenbreite betrug jeweils 10 mm (s. Bild 4 u. 5).

Der Versuchskorper wurde durch an den Enden der Profile angeordnete, zwei durch die
Hohlkammerprofile und die Distanzstiicke durchgeflhrte Gewindestangen zusammenge-
schraubt.

Nach dem Zusammenschrauben des Versuchskdrpers wurden Uber die duBeren der einge-
bauten Dichtbandstreifen (= Fugen) je eine datierte Siegelmarke der Priifanstalt geklebt, Nm.
7 und 8. :

Der gesiegelte Versuchskérper wurde anschlieBend ins Werk des Herstellers verbracht und
= dort im klimatisierten Priifraum bis zur Prifung aufbewahrt.

3.2  Prufeinrichtung

Die Prifeinrichtung besteht aus einem Kasten, Abmessungen s. Bild 1, mit einer Offnung,
vor der die Versuchskérper mit den eingebauten Proben montiert werden.

Die Vorrichtung zur Erzeugung einer regulierbaren Luftdruckdifferenz zwischen dem Kam-
merinnenraum und der duBeren Umgebung, sowie Gerdte zum Messen der Druckdifferenz
und der zugefiihrten Luftmenge sind vorhanden (s. Bild 3a, 3b). Die Messgerate zum Mes-
sen der zugefilhrten Luftmenge werden in regelmaBigen Abstanden durch den Mess-
geratehersteller kalibriert. Die Luftdruckdifferenz wird digital angezeigt und Uber ein parallel
geschaltetes U-Rohrmanometer kontrolliert. :

Die Prifkammer verfiigt weiterhin tber eine wasserspriihende Einrichtung (Disen). Die Lage
%, der Dusen geht aus Bild 2 hervor. Dig Prifung des Vorhandenseins eines kontinuierlichen
~ Wasserfilms auf der gesamten Priifflache ist mittels einer Beleuchtung und Glasscheiben im

("\@\Orufans%fb
&
< MPA Sprithraum des Beregnungsgerits maglich.
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Prifungen und Prifergebnisse
Luftdurchlassigkeit

Die Priiffung der Luftdurchléssigkeit fand am 22.06.2009 in Anwesenheit von Dr. Schnatzke
(Materialpriifanstalt) in den Priifrdumen des Herstellers an den am 26.05.2009 in den Ver-
suchskérper eingebauten Proben statt, s. Abschn. 3.1 dieses Priifberichts. Nach Firmen-
angabe lagerte der Priifkérper bis zur Prifung im klimatisierten Priiflabor des Herstellwerkes.

Die datierten Siegelmarken der Materialprifanstalt, s. Abschn. 3.1 Probeneinbau, wiesen
keine Beschadigung auf.

Die Prifeinrichtung wurde fiir den Luftdurchlassigkeitsversuch vorbereitet, indem der Ver-
suchskdrper vor dem Priifstand befestigt wurde.

Die Lufttemperatur im Priifraum betrug 22,0°C und die relative Luftfeuchte bei einem Luft-
druck von 102,2 kPa betrug 45%.

Zur Bestimmung der Priifstandundichtigkeit wurden die Fugen mit den zwischen die Alumi-
nium-Profile eingelegten Schaumkunststoffdichtungsbanden durch Klebeband, welches
iber die entsprechenden Aluminium-Profile geklebt wurde, abgedichtet. Nach Bean-
spruchung durch die drei DruckstdBe von rd. 660 Pa wurde die Prifstandundichtigkeit ermit-
telt (s. Tafel 1). Die Priifstandundichtigketit ist im Diagramm 1 grafisch dargestellt.

Zur Bestimmung der Luftdurchlassigkeit der 23 mm breiten Fugendichtbander wurden bis
auf die Fugen 1 - 3 alle Uibrigen Fugen mit Klebeband abgeklebt.

Die Prifung der Luftdurchlassigkeit wurde wieder mit einer Anfangsbelastung durch 3
DrucksttBe von rd. 660 Pa begonnen. Die sich anschlieBende zeitliche Abfolge der Druck-
stufen - bis 600 Pa in Stufen ansteigend - erfolgte nach DIN EN'1026, Abschn. 7.3 - positive
Driicke. Im Diagramm 2 ist die auf Normalbedingungen (T, = 293 K, p,= 101,3 kPa) umge-
rechnete, lingenbezogene Luftdurchldssigkeit (unter Abzug der Prifstandundichtigkeit) ge-
gen die Druckdifferenzen grafisch aufgetragen.

Die Ergebnisse der Priifstandundichtigkeit und der Luftdurchlassigkeit sind in Tafel 1 zu-
sammengefasst. k

Tafel 1: Luftdurchldssigkeit Langsfugen (23 mm Bandbreite)

Prifstandundichtigkeit Luftdurchlassigkeit

Prifdruck netto netto
[Pa] [m*/h] [Pa] [m3h] ") [m*/hm] ")
50 -- 50 0,49 0,162
100 = 100 1,04 0,345
150 0,37 150 1,54 0,512
200 049 200 202 0,673
250 0,61 250 2,42 0,806
300 0,70 300 : 3,04 1,014
450 0,98 450 434 1,448
600 2 600 565 1,882

') Jeweils umgerechnet auf Normalbedingungen (To= 293 K, p,=101,3 kPa)  (DIN EN 1026)

<;\a\pr\"ﬁ‘ar-y‘.s:, %/
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Diagramm 1:  Grafische Darstellung der Prifstandundichtigkeit (Langsfugen)

langenbezogene Luftdurchlissigkeit

. Klasse 3 !
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Diagramm 2:  Darstellung der lingenbezogenen Luftdurchldssigkeit (Bandbreite 23 mm)
und der Klassenobergrenzen nach DIN EN 12207

Anforderung: -

Zur Klassifizierung nach DIN EN 12207 darf die gemessene Luftdurchlassigkeit bezogen auf
die Fugenldnge den oberen Grenzwert der entsprechenden Klasse (siehe Diagramm 2)
nicht Uberschreiten.

Priifergebnis:

Die hier gemessene Luftdurchidssigkeit (berschreitet an keiner Stelle die nach
DIN EN 12207 fur die Klasse 4 festgelegten, oberen Grenzwerte beim jeweiligen Prifdruck.

Das 23 mm breite Fugendichtungsband erfiillt die Anforderungen der Klasse 4 nach DIN
EN 12207 bezogen auf die Fugenldange.

C
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Die Referenzluftdurchlassigkeit bei 100 Pa betrdagt bezogen auf die Fugenlange
0,345 m*/(h*m).

Die Ermittiung des Fugendurchlasskoeffizienten erfolgte rechnerisch nach DIN 18542 bei
einer Druckdifferenz von 10 Pa. Der ermittelte Fugendurchlasskoeffizient (bei 10 Pa) betragt

0,035 m*/hm(daPa®*) der Exponent betragt 0,98.

Hinweis
Auf den Seiten 6 bis 9 folgen die Bilder 1 bis 5.

Hannover, 21. September 2010
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& lbfaj[d 3a: Prifstand-Steuerung Bild 3b: Prufstand-Steuerung
(Drucksteuerung) (Wasser- u. Luftmenge)
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(feais Bild 4: Versuchskorper bestehend aus Hohlkammerprofilen (Querschnitt 60 mm x 100 mm)
> ta’b,e_. mit dazwischen befindlichen 10 mm breiten Fugen, in denen die Fugendichtungs-

R e : :
”  bénder eingebaut sind.
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Bild 5: In den Versuchsstand eingebauter Prifkdrper (Langsfugen) 3
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